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▶▶ Füllungstherapie
Guter parodontaler zustand bei subgingivaler  Kompositrestauration

| Die Versorgung tief subgingivaler, kariöser Defekte mit Kompositrestau-
rationen verschlechtert den parodontalen Zustand des betreffenden Zahnes 
mittelfristig nicht. Das fanden Heidelberger Wissenschaftler heraus. |

Die Forscher versorgten 39 Zähne mit tief subgingivalen Defekten, die die 
biologische Breite des Zahnes tangierten, mit direkten Kompositrestauratio-
nen in einem zweiphasigen Prozedere (R2-Restaurationen mit proximal box 
elevation). Zum Vergleich betrachteten sie kariesfreie Zähne (n = 39) ohne 
subgingivale Restauration. Die klinische Qualität der R2-Restaurationen war 
nach einem mittleren Nachbeobachtungszeitraum von 3,3 Jahren zu mehr 
als 75 % exzellent oder gut. Bzgl. der meisten Entzündungsparameter konn-
ten keine signi fikanten Unterschiede zwischen Test- und Kontrollzähnen 
festgestellt werden. Der Gingival Bleeding Index (GBI) war an den Testzähnen 
im Vergleich zu den Kontrollzähnen signifikant erhöht. Ein signifikant 
erhöhter Bleeding on Probing (BoP) zeigte sich an den Testzähnen von Rau-
chern und in Zusammenhang mit einer Erhöhung des DMFT-Wertes.
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▶▶ Prothetik
Langzeitdaten zu einzelkronen auf implantaten

| Die implantatgetragene Einzelkrone funktioniert i. d. R. gut.  Metallkeramik 
schneidet etwas besser ab als Vollkeramik. Das zeigt eine Nachbeobach-
tungsstudie der prothetischen Abteilung in Heidelberg.  |

Die Wissenschaftler untersuchten 652 implantatgetragene Einzel kronen bei 
404 Patienten über zwölf Jahre nach. Das Gerüst der Kronen bestand aus 
Goldlegierungen (n = 319), aus Kobalt-Chrom (n = 37), aus Zirkon (n = 286) und 
aus Lithium disilikat (n = 10). Die meisten Gerüste waren vollverblendet. Von 
den Zirkonkronen waren 152 monolithisch, 42 waren nur bukkal verblendet. 
Nach fünf Jahren waren noch 96 % der Kronen intakt, nach zehn Jahren noch 
92 %. Zu einem vollständigen Versagen der Restauration kam es lediglich in 
26 Fällen. Die Lithiumdisilikat- und die Zirkonkronen versagten signifikant 
häufiger als die Metallkeramik-Einzelkronen. Die häufigste Komplikation 
war das Chipping (n = 61), für das statistisch gesehen Gerüste aus Zirkon und 
Lithiumdisilikat Risikofaktoren waren. 
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